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 日 期：2022 年 10 月 27 日 

愛兒館國際興業有限公司 

苗栗縣苗栗市祥發街 45 號 10 樓 
 

以下測試樣品係由客戶所提供及確認： 

產品名稱： 我的第一張小桌子-桌板 

生產或供應廠商名稱： 愛兒館國際興業有限公司 

 

我們依照客戶的要求,根據客戶送交之樣品進行測試結果如下： 

測試要求： 家具－表面材料有害物質之安全要求及試驗法 (CNS 11677:2019) 

 第 3.1.1節 表面材料、表面塗料及表面印刷材料之可遷移元素含量 

 第 3.4節 表面著色物質轉移性 

 第 3.5節 表面塑膠材料之塑化劑含量 

 
測試方法及結果： --- 詳附頁 --- 

 

收樣日期： 2022年 09月 14日 & 2022年 09月 21日 

 

測試日期： 2022年 09月 14日 ~ 2022年 09月 28日 
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測試方法及結果： 

第 3.4 節 表面著色物質轉移性                                                      

測試部位 測試結果 參考限值 

NO. 2 棕色木頭(桌板) 顏色未轉移至濾紙上 其著色物質不得褪色 

NO. 3 白色塑膠(桌板邊條) 顏色未轉移至濾紙上 其著色物質不得褪色 
 
第 3.5 節 表面塑膠材料之塑化劑含量 

測試項目 測試方法 單位 RL 
結果 參考 

限值 No.1 No.3 

鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)  

( CAS No.84-74-2 )  

參考 CNS 15138-1 (民

國 101 年)，以氣相層析

質譜儀(GC-MS)分析。 

mg/kg 30 n.d. n.d. - 

鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 

(DEHP) ( CAS No.117-81-7 )  

mg/kg 30 n.d. n.d. - 

鄰苯二甲酸丁苯甲酯 (BBP)  

( CAS No.85-68-7 ) 

mg/kg 30 n.d. n.d. - 

鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP)  

( CAS No.26761-40-0, 

68515-49-1 )  

mg/kg 100 n.d. n.d. - 

鄰苯二甲酸二異壬酯 (DINP) 

( CAS No.28553-12-0, 

68515-48-0 )  

mg/kg 100 n.d. n.d. - 

鄰苯二甲酸二正辛酯 (DNOP)  

( CAS No.117-84-0 )  

mg/kg 30 n.d. n.d. - 

總和  mg/kg - n.d. n.d. 1000 

 

備註： 

 

1.  若該測試項目屬於定量分析則以「定量極限」表示；若該測試項目屬於定性分析則以「偵測

極限」表示。 

2.  低於定量極限/偵測極限之測定值以 "n.d."或" 陰性 " 表示。 

3.  測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果，不對產品合法性做判斷。 

4.  mg/kg = ppm；0.1% = 1000 ppm 

5.  RL = 報告極限值 

6.  n.d. = Not Detected (未檢出) = 小於 RL 

7.  依據客戶的要求，僅針對指定部分進行測試。 

8.  本報告為 HL90198/2022 之加發報告，報告加發日期 2022 年 10 月 27 日。 

9.  本報告不得分離，分離使用無效。 

10.  測試結果的符合性判定不納入量測不確定度。 

11.  有關化學測試係由台灣檢驗科技股份有限公司化學實驗室-台北及超微量工業安全實驗室進

行分析。 
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- 照片 - 

 

  
照片 A: 測試樣品外觀 - 桌板表面 照片 B: 測試樣品外觀 - 棕色木頭(桌板) 

 

--- 

照片 C: 測試樣品外觀 - 桌板邊條 --- 

---以下空白--- 




